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第 027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準 

開始

資料送審

＊檢驗
停留點

準備工作

#安衛
查驗點

否：(4)備齊後再施工，
以不致延擱為原則

[其餘修正改善]

備註
＊檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

1.施工計畫
2.材料送審

1.現有構造物及樹木
等之保護
2.施工氣候
3.施作面檢查
4.舖築機具檢查

抽查標準

1.施工計畫依據第01330章及第
02745章1.6節，經核准始進行工
作。
2.材料送審依規範02745章之規定
辦理應包含協力廠商營利事業登記
證、工廠登記證及檢驗報告，數量
未達4t廠商應提送出廠檢驗報告，
免抽驗。
依個案單價分析表選用:
 乳化瀝青 油溶瀝青

1.依規範02745章，均應預予
適當之遮蓋，以防被濺污。
2.依規範02745章，不可為霧
天、雨天或施工地點之氣溫
<10 。 

3.施作面檢查：配合表 

023360-S-1 路基整理施工抽
查標準表，檢核通過方可接
續施工。
4.其瀝青混凝土舖築施工機具
抽查標準，詳表027450-C- 1

瀝青透層舖築施工機具抽查
紀錄表。

實施工地安全衛生設施項目
之一般查驗，填具一般性作
業安全衛生抽查表；監造廠
商應於危險性較高之作業項
目施工前，實施查驗點檢查
，填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職

業安全衛生須知第十五點

工地職業安全衛生督導
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圖 027450-F- 1 瀝青透層施工抽查流程圖 1/3 
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瀝青加熱

＊檢驗
停留點

透層撒佈

#安衛
查驗點

備註
＊檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

透層材料溫度

1.撒佈量
2.撒佈溫度

抽查標準

 油溶瀝青，依規範02745
章，[MC70]>50 ，且不得
超過冒煙現象之溫度
 油溶瀝青，依規範02745

章，[MC250]>75 ，且不得
超過冒煙現象之溫度
 乳化瀝青，依規範02745

章，>55 

1.撒佈量：撒佈量附著試驗1.以適
當大小之牛皮紙或適當材料秤重
後，鋪於澆置前(撒佈前)之地面，
進行附著試驗。
 油溶瀝青依規範第02745章，
[MC-70][  ] 使用量為
0.9~2.3L/m2。
 乳化瀝青依規範第02745章，[SS-

1h][   ]使用量為0.3～0.9L/m2。
2.撒佈溫度：
 油溶瀝青依規範第02745章，[M

C70]>50 ，實際使用溫度應依工
程司之指示辦理。
 乳化瀝青依規範02745章，24～5

5 ，實際使用溫度應依工程司之
指示辦理。

實施工地安全衛生設施項目
之一般查驗，填具一般性作
業安全衛生抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職

業安全衛生須知第十五點

工地職業安全衛生督導
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圖 027450-F- 2 瀝青透層施工抽查流程圖 2/3 
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保護

＊檢驗
停留點

備註
＊檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

1.交通管制
2.透層保護

抽查標準

1.依規範02745章，應嚴禁
車輛及人畜通行，依實際情
形酌予縮短或延長之。
2.依規範02745章，如發生
坑洞應即修補，以防損壞。
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接續其他工
項施作
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圖 027450-F- 3 瀝青透層施工抽查流程圖 3/3 

  


