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查驗點檢查，填具查驗點
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度及橫斷面。
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＊檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

每層撒鋪厚度

抽查標準

每層撒鋪厚度以30cm為原
則，再以壓密度控制成
果。

實施工地安全衛生設施項
目之一般查驗，填具一般
性作業安全衛生抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工

程職業安全衛生須知第十五點

工地職業安全衛生督導

A

是

是
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一般性作業
安全衛生檢
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1.每層壓實厚度
2.刮毛
3.壓實度

是

是

＊檢驗
停留點

滾壓

1.每層最大壓實厚度應 
20cm（實方）
2.鋪築上層級配粒料時，
其下層表面應刮毛約2cm

3.依CNS14733，再搭配
CNS 11777或11777-1求得
的母值來算工地密度，再
以[CNS14732]方法校正所
得最大乾密度。
 路基頂面下 75cm最大
乾密度之[95%][  ]以上。
 路基頂面下>75cm每層
應高於最大乾密度之
[90%][85%]。

級配粒料基
層工程施工
抽查紀錄表/

照片

級配粒料基
層工程施工
抽查紀錄表/

照片

＊檢驗
停留點

B

否：
3.粗粒料(4號篩以上)

超過40%，不能施作
土壤夯壓試驗，廢孔
或局部挖除重鋪改善
4.應繼續滾壓或以翻
鬆灑水或翻曬晾乾後
重新滾壓
[其餘修正改善]

否(
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備註
＊檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

抽查標準B

是

表單

完成面檢查

＊檢驗
停留點

1.頂面平整度許可差
2.厚度許可差

1.頂面平整度許可差：
[3m][　　]之直規沿平行或垂
直於道路中心線之方向檢測時
，其任一點之高低差均應
 [±2.5cm][　　]

2.厚度許可差：

A.任一點厚度應 [2cm][　　]

B.各點厚度平均值 設計厚度
否：
(將其表面翻鬆後
補充新料，並按規
定重新滾壓至合格
為止)

接續其他工
項施作

級配粒料基
層工程施工
抽查紀錄表/

照片
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